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PRoToKoL č. 040-068557
Méienía hodnoceni obsahu pílrodnich radionuklidú ve staVebnich materiál€ch.

záklaóní údaiéi
objednavate Technický a zkušební ústav stavební vz040 21 1766

Čis]o Vzorku TZÚs ostlava:
Vzorek: CElt4 142,5 R (sc)

čislo vzorku

Adresa:

lčo:
Výrobna:

Píaha, s p
pobočka ostrava - 0700
U stldia 14
700 30 ostrava - Zábřeh
000 15 679
cement Híanice a s

Druh materiá u:
I\/ ísto odběíu:
Datum odběru:
Datum přúetí
DatUm měření:

cernent, Vápno sádTa
exped ce
31.a5.2a21
23.D7.2a21
24.08.2a21

Adresa:

zakázkarzúscB: -
zakázka:

ZkUšebniposlup:

z a4a 21 a32a

Povo]ení k měření a hodnoceni obsah! přirodních radionukidú Ve stavebnich rnateriálech by|o Uděleno Technickému a
zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha s p pobočce Tep ice Rozhodnutim státního úřadu pro jadernou bezpeČnost Č j,
sÚJB/oPz16533/2008 ze dne 15 07 2oo8 a s platností na dobu neurčitou

Vý§ledek zkoušky:
Zkouška, L4ěřeni a hodnoceniobsah! přííodních rcd onLlk dů ve stavebnich materiá ech,

Doporučeni sÚJB 11l2a1] vzoíek byl měřen Ve standadni ]!larnelliho nádobě po Ustavení íadoaktivni
rovnováhy detekčním systémem El\ls 1 sh, Vč,: 9611 Výlobce ENlPoS, s r o Píaha (scntiační deleklor
NaJ/T 5d x 50 nrnr, MÓA 1256), ověřený pode Zákona ó ínetrologii č.505/1990 sb, - ověřovaci st ÓM č,
1054 Ps 50036-19 z 11, 12 2a19 plalný da 31 12.2a21

odpovědný píacovnik] lng PavelRubáš, Ph.D (RozlrodnulísÚJB o uděleni opráýnění ZoZ č, ) sÚJB/oPR/21914/2018)
Vzorek odebral: pi, Soňa God]cká (za TzUs ostrava)
í\,4ísto proveden í Zkor.] šky a bolatoi zkušebny Tep ce
VÝsledky měření: VýSledky zkoušky se Vztahuií ke Vzorku, jak byl přúat V násedLrjícíiabulce jso! uvedeny sianovené hodnoty

L 10]6,3

hmotnostn i akl vitv nrěřených přirodnich radionuklidů a jndex hmoinostn í akliv]ly , L' , dle Vyhlášky 422l20]q§q

příř6dní radionuklid
Naměřená hmotnostrtí

aktivita ,,a"

[Bq,ksjl
lndex hmotnostni aktivity ,,l" (yýpočet}

Ra-226 a Ra 3518 0,31 1 0,0B

Ih-228 aTh 24!5 l = a K/ 3000 Bq kq] + a Rá/ 300 Bq k9r + a Th/ 200 Bq kg]

K4a a K 233 ! 57 (Viz § 102 Vyhlášky sÚ JB é. 4221 2arc sb )

zkušební zářizení:
Použité přístrcje a měřid a ]so! ověřovány a ka ibrovány pod e platného plánu zk!šebny Teplice
Hoclnocený výsledku:

|ob} tol i m] miýnoými. By]o použib aru\ id Lo pódle ó.2 Doponičcni S,!--uuQ]].

Vypracoval: /_-Z l--;Z,'1 _,-/ .// '\,,/
o

lng, Pavel Rubáš. Ph,D,
džite zoz 2kušebni technik_speciálstá

1 statutálni záslupce řed le e podn kU

Výtisk č,:1
Tento protoko obsahu]e 1 straiu a vydáVá sev 1 výt]sku

Prohlášeni: Výsledky zkoušek V iomto protoko u uvedené se ÝžtahUjipouze ke zkoušeném! piedmétu á nenahrazujijné dokumenty

Bez pisemného souh asu zkušebni .boíatoře se nesmiprotokolreprodukovat]nák nežceLý

Zastupce VedoU.i zkUšebny

Tepl]ce, dne 24 08 2021

ln9 PaVe

Tecbíckýl zkŇebniústáv stáVébniP€11á s p cenllá]ni aboraloi
N€fian cka 441 37010 Česke Budě]óVcé
BankóVni spó]eni Komelóni lranka Praha ] e ňaj pLlarova@lzus -

ooo]5679 oLc cz00015679zapsáno V obclrodnim re]sliiku u Méstskeho soudu V Píaze. oddi ALx V ožka 7] 1 l0


