Cislo specifikace: 4-00475

TRCENICKY LIST ﬂ Cement Hranice

LEP

EN 12004: 2007 + A1:2012 - Malty a lepidla pro keramické obkladové
prvky

Charakteristika

Jedna se o cementovy tmel lepici pro pouziti v interiéru i exteriéru pro povrchovou upravu podlah a stén. Tmel je vhodny
pro lepeni vSech typt keramickych obkladii s nasakavosti nad 3 %, 1ze ho aplikovat na vipenocementové i cementové
omitky, na porobeton, beton apod. Neni vhodny pro trvalé uloZeni ve vod¢ (napt. bazény) a pro vytapéné podlahy, kde
se doporucuje Unilep S 59. Neni vhodny pro lepeni obkladt vétsich, nez 20x 20 cm.

Barva vyrobku: Seda

Technické parametry

Pocate¢ni tahova piidrznost CSN EN 1348 > 0,5 N/mm?
Tahova ptidrznost po ponofeni do vody CSN EN 1348 NPD
Tahova ptidrznost po ulozeni pii vyssi teploté CSN EN 1348 > 0,5 N/mm?
Tahova ptidrznost po cyklech zmrazeni - rozmrazeni CSN EN 1348 > 0,5 N/mm?
Doba zavadnuti: tahova pfidrznost> 0,5 N/mm? CSN EN 1346 =20 min.
Stanoveni skluzu CSN EN 1308 <0,5 mm
Zrnitost CSN EN 1015-1 0-0,6 mm
Slozeni

Lepici cementova malta se skladd z cementu, kameniva, vapence, piisad a pfimesi, které¢ zlepsuji uzitné a
zpracovatelské vlastnosti vyrobku.

Spotfeba lepici malty

Spotieba vody na 25 kg lepici malty (1 pytel) 5,8 - 6,8 litra

Spotieba lepici malty pfi lepeni - vyska zubu 4 mm cca 1,8 kg/m?
vyska zubu 6 mm cca 2,6 kg/m?
vyska zubu 8 mm cca 3,5 kg/m?
vyska zubu 10 mm cca 4,4 kg/m?

Pfiprava podkladu

Podklad tvori vapenocementova nebo cementova jadrova omitka. Podklad musi byt pevny a dostate¢né vyzraly (min.
7 dni kazdych 10 mm tloustky jadrové omitky). Také musi byt bez vykvétl, zbaven $piny, prachu, vapna, olejl, tukd,
voskl, zbytkli barvy a jinych materialti, které mohou snizit pfilnavost smési k podkladu. Podklad nesmi byt zmrzly. Pied
nanesenim omitky je nutno savy podklad dostatecné navlhcit piipadné natiit penetracnim natérem.

Navod k pouziti

Lepici cementova malta se rozmichd s vodou na homogenni kasi. Pouziva se pitnad voda nebo voda dle normy
CSN EN 1008. Rozmichani se provadi ruénim elektrickym michadlem v plastové nadobé po dobu 4-5 minut. Smés se
nechd 5 minut odlezet a poté se opct 30 sekund promichava. Dobu a zplisob michani je nutno dodrzet pro dosazeni
optimalnich vlastnosti lepici malty. Vzniklou kasi lze pouZzivat k lepeni po dobu 2-3 hodin, nanasi se zubovym
nerezovym nebo plastovym hladitkem. Navrhovani a provadéni keramickych obkladii je popsano v CSN 73 3451

Upozornéni

Teplota okoli, materialu a podkladu na ktery se lepici malta z Unilepu S 19 nanasi, musi byt pii zpracovani a po dobu
tuhnuti min. + 5 °C. Cerstvé aplikovany obklad chraiite zakrytim folii pfed mrazem, piimym slunenim zafenim a
destém. Prosévani Unilepu S 19 a dodatecné pfidavani dalSich komponent do maltové smési je nepfipustné!




Zpusob skladovani

Sucha maltova smés je dodavana v papirovych pytlich s vlozenou polyetylénovou folii. Pytle jsou uloZzeny na EUR
palety, které jsou zabaleny do folie. Maltovou smés je nutno skladovat v suchém prostfedi. Zarucni doba je 6
mésicti od data vyroby. Vaha pytla - 25 kg . Na palet¢ je 48 pytla tj. 1,2 t zbozi.

Systém Ffizeni jakosti
Cement Hranice, akciova spole¢nost ma certifikovany systém fizeni jakosti dle CSN EN ISO 9001

Bezpecnost a hygiena prace, ekologie
viz. bezpeénostni list tohoto vyrobku, ktery je soucasti dokumentace dodavky.

Bezpecnostni opatfeni pro ochranu osob
viz. bezpecnostni list tohoto vyrobku

Bezpecnostni opatfeni pro ochranu zivotniho prostfedi
viz. bezpe€nostni list tohoto vyrobku

Pokyny pro prvni pomoc

Vieobecné: Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipad¢ pochybnosti uvédomit 1ékaie a poskytnout mu informace
z bezpecnostniho listu.

P¥i nadychani: Premistit postizeného na Cerstvy vzduch, pii dechovych potizich ptivolat Iékafskou pomoc.

Pii styku s kiZi: Pokozku omyt ¢istou vodou popi. i mydlem, podrazdénd mista po umyti oSetfit vhodnym reparacnim
krémem, pfi alergické reakci zamezit dal§imu styku s pfipravkem a vyhledat lékare.

Pii zasaZeni oc¢i: Thned promyvat proudem cisté vody po dobu 15 min. pfi nésilim Siroce rozevienych vickach a
nasledné vyhledat lékai'skou pomoc.

Pri poZiti: Vyplachnout tista vodou, dat vypit sklenici asi -1/4 litru vody, nevyvolavat zvraceni, vyhledat 1¢katskou
pomoc.

Dalsi vidaje: Pripravek mize vyvolat alergickou reakci pii styku s kizi. Pokud priznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni)
vyvolaného kontaktem s vyrobkem neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte 1ékaskou pomoc.

Dilezita upozornéni
Skladujte mimo dosah déti!

Likvidace odpadu

Pouzité papirové obaly vratte do sbéren recyklovanych obalovych odpadti. Znecis§téné odpady — kéd odpadu
150110 ,,Obaly obsahuyjici zbytky nebezpecnych latek®. Nespotfebovany vyrobek smichejte s vodou, nechte
vytvrdnout a ulozte na povolenou skladku komunalnich odpad® na misto uréené obci. Vlastni pfipravek -
kéd odpadu 101311 ,,Odpady z jinych smésnych materialti“

Zavéreéna ustanoveni

Vesker¢ udaje jsou zpracovany podle platnych norem a zkusSenosti z praxe a jsou zaloZeny na nejnovéjsich technickych
poznatcich. Vyrobce si vyhrazuje pravo provést zmény zalozené na budoucich novych poznatcich a zmény odpovidajici
pislusSnym normam.

OBJEDNAVKY Cement Hranice, www.unimalt.cz
akciova spolecnost e-mail: cement@cement.cz
Bélotinska 288 tel: 581 829 382
753 01 Hranice I - Mésto fax: 581 829 421

Vypracoval : Ing. J. Janota
Platnost tohoto technického listu je od 13. 1. 2023




Vyrobce: Cement Hranice,

www.unimal
t.cz
akciova spolec¢nost

e-mail:
cement@cement.cz

Referen¢ni norma:
EN 12 004
Typ malty nebo lepidla:
Cementové lepidlo Typ C1 T

Pouziti v praxi :

Cementové lepidlo pro keramické obklady

k pouziti ve vnitinich i vnéjsich prostorach pro
povrchovou tpravu podlah a stén. Neni vhodné
pro trvalé ulozeni ve vode¢, pro podlahové
vytapéni a pro obklady s nasakavosti mensi,
nez 3 %.

Pevnost slepu
- pocatecni tahova piidrznost
min. 0,5 N/ mm?

Trvanlivost :
- povétrnostni /tepelné starnuti
min. 0,5 N/ mm?

Pusobeni vlhkosti :
- tahova ptidrznost po ponoieni do vody
NPD

- Odolnost viic¢i cyklim
zmrazeni / rozmrazeni :
- tahova ptidrznost po cyklech
zmrazeni/ rozmrazeni

min. 0,5 N/ mm?

Doba zavadnuti po 20 min:
- tahova piidrznost min. 0,5 N/mm?

Skluz:

- skluz < 0,5 mm

Reakce na ohen: Al/Alg




