Cislo specifikace: 4-00477

TRCENICKY LIST ﬂ Cement Hranice

LEP

CSN EN 998-2 ed.3: 2017 Specifikace malt pro zdivo — ¢ast 2: Malty pro
zdéni

Charakteristika

Jedna se o suchou cementovou lepici maltovou smés urc¢enou pro tenkovrstvé zdéni z porobetonovych blokl a
brousenych cihel. Tato malta je vhodna jak pro nosné, tak nenosné zdivo.

Barva vyrobku: Seda

Technické parametry

Pevnost v tlaku CSN EN 1015-11 >10,0 N/mm?
Zrnitost CSN EN 1015-1 0-0,8 mm
Soudrznost (pocateéni smykova pevnost) tabulkova hodnota > 0,3 N/mm?
Objemova hmotnost suché zatvrdlé malty CSN EN 1015-10 1450 - 1650 kg/m?
Faktor difuzniho odporu vodni pary — p CSN EN 1745 - tabulkova hodnota 5/20

Tepelné vodivost Aio.dry

Trvanlivost (pocet cyklit)
Obsah chloridil
Absorpce vody

Doba zpracovatelnosti
Reakce na ohen

CSN EN 1745 — tabulkova hodnota

CSN 72 2451
CSN EN 1015-17
CSN EN 1015-18
CSN EN 1015-9
CSN EN 13501-1

P=50% - 0,61 W/m.K
P=90% - 0,66 W/m.K
10 cykla
<0,1 %
<0,8 kg /m?>.min®>
min. 150 min
Al

Slozeni
Zdici malta se sklada z cementu, kameniva, vapence, ptisad a piimési, které zlepsuji uzitné a zpracovatelské vlastnosti
malty.

Spotfeba lepici malty a davkovani vody

Spotieba vody na 25 kg Unilepu S 39 (1 pytel) - pérobeton
Spotieba vody na 25 kg Unilepu S 39 (1 pytel) — brousené cihly
Spotieba Unilepu S 39 - vyska zubu 4 mm

5,5 - 6,5 litru
6,5 - 7,3 litru
cca 2,6 kg/m?

Pfiprava podkladu

Podklad musi byt pevny a nosny, dostatecné vyzraly, bez vykveét, zbaven $piny, prachu, vapna, oleji, tukdi, voskd,
zbytki barvy a jinych materiald, které mohou snizit pfilnavost a piidrznost smési k podkladu. Podklad nesmi byt zmrzly.
Pérobetonové bloky nesmi byt mokré nebo nadmérné€ vlhké. Maximalni obsah vlhkosti v pérobetonu do 17 %.

Navod k pouziti

Lepici cementova malta se rozmicha s vodou na homogenni kasi. Pouziva se pitna voda nebo voda dle normy
CSN EN 1008. Rozmichani se provadi ru¢nim elektrickym michadlem v plastové nadobé po dobu 4-5 minut. Smés se
necha 5 minut odlezet a poté se opét 30 sekund promichava. Dobu a zplisob michani je nutno dodrzet pro dosazeni
optimalnich vlastnosti lepici malty. Vzniklou kasi lze pouzivat k lepeni po dobu min. 2,5 hodiny. Malta se nanasi
pomoci ozubené 1zice 3—5 mm. Spary musi byt zcela vyplnény zdici maltou a zarovnany s povrchem stény.

Upozornéni

Teplota okoli, materialu a podkladu na ktery se zdici malta z Unilepu S 39 nanasi, musi byt pfi zpracovani a po dobu
tuhnuti min. +5 °C. V pribéhu vystavby je vhodné chranit zdivo folii pred des$tém. Prosévani Unilepu S 39 a
dodate¢né piidavani dalSich komponent do maltové smési je nepfipustné!




Aplikace
Maltova smés se nanasi rucne v tloust’ce cca 3-5 mm. Pfi aplikaci pouzivame ocelové, nerezové a plastové naradi.

Zpusob skladovani

Lepici cementova malta Unilep S 39 je dodavana v papirovych pytlich s vloZzenou polyetylénovou folii. Pytle jsou
ulozeny na EUR palety, které jsou zabaleny do folie. Vyrobek je nutno skladovat v suchém prostedi. Zaruéni doba
je 6 mésicu od data vyroby. Vaha pytli - 25 kg. Na paleté je 48 pytld, tj. 1,2 t zboZi.

Systém Ffizeni jakosti

Cement Hranice, akciova spole¢nost ma certifikovany systém fizeni jakosti dle CSN EN ISO 9001:2009.

K vyrobku byl vydano Osvédéeni o shodé Fizeni vyroby ¢&. 1023 — CPR — 0053 F. Aktuélni verze obou dokumentti
jsou na www.cement.cz

Bezpecnost a hygiena prace, ekologie

Viz. bezpecnostni list tohoto vyrobku, ktery je soucasti dokumentace dodavky. Aktualni verze dokumentu je na
www.cement.cz

Bezpecnostni opatfeni pro ochranu osob

viz. bezpe€nostni list tohoto vyrobku

Bezpecnostni opatfeni pro ochranu zivotniho prostfedi
viz. bezpecnostni list tohoto vyrobku

Pokyny pro prvni pomoc

Vieobecné: Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomit 1ékaie a poskytnout mu informace
z bezpec¢nostniho listu.

Pii nadychdni: Premistit postizené¢ho na Cerstvy vzduch, pii dechovych potizich pfivolat 1ékaiskou pomoc.

Pii styku s kizi: Pokozku omyt ¢istou vodou popf. i mydlem, podrazdénd mista po umyti oSetfit vhodnym reparacnim
krémem, pfi alergické reakci zamezit dal§imu styku s pfipravkem a vyhledat lékate.

Pii zasaZeni oci: Thned promyvat proudem cisté vody po dobu 15 min. pfi nasilim Siroce rozevienych viccich a
nasledné vyhledat lékai'skou pomoc.

Pii poZiti: Vyplachnout usta vodou, dat vypit sklenici asi -1/4 litru vody, nevyvolavat zvraceni, vyhledat 1¢katskou
pomoc.

DalSi vdaje: Pripravek mize vyvolat alergickou reakci pii styku s kizi. Pokud priznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni)
vyvolaného kontaktem s vyrobkem neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Dulezita upozornéni
Skladujte mimo dosah d&ti!

Likvidace odpadu

Pouzité papirové obaly vratte do sbéren recyklovanych obalovych odpadt. Znecisténé odpady — kéd odpadu
150110 ,,Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek®. Nespotfebovany vyrobek smichejte s vodou, nechte
vytvrdnout a ulozte na povolenou skladku komunalnich odpad® na misto uréené obci. Vlastni pfipravek -
kéd odpadu 101311 ,,Odpady z jinych smésnych materialti“

Zavérecéna ustanoveni

Vesker¢ udaje jsou zpracovany podle platnych norem a zkusSenosti z praxe a jsou zaloZeny na nejnovéjsich technickych
poznatcich. Vyrobce si vyhrazuje pravo provést zmény zalozené na budoucich novych poznatcich a zmény odpovidajici
pfislusSnym normam.

OBJEDNAVKY Cement Hranice, www.unimalt.cz
akciova spole¢nost e-mail: prodej@cement.cz
Bélotinska 288 tel: 581 829 382
753 01 Hranice I - Mésto fax: 581 829 421

Vypracoval: Vedouci titvaru kontroly a fizeni kvality - Ing. J. Janota

Platnost tohoto technického listu je od 13.1. 2023




Vyrobce: Cement Hranice,

www.unimal
t.cz
akciova spolec¢nost
e-mail:
cement@cement.cz

]
‘ 1023 - CPR-0053 F

CSN EN 998-2

Navrhova obycCejna malta pro zdéni
k pouziti ve vnitinich i venkovnich
stavebnich ¢astech s konstrukénimi
pozadavky

Pevnost v tlaku: Ttida M 10 (T)

Pocatecni pevnost ve smyku:
0,3 N/mm? (tabulkova hodnota)

Obsah chloridi: < 0,1 % Cl
Reakce na ohen: Trida Al
Absorpce vody: <0,8 kg/(m?.min®%)

Trvanlivost:
10 cykld zmrazovani / rozmrazovani

Propustnost vodnich par:
p 5/20 — tabulkova hodnota

Tepelna vodivost:
A0.dry P=50% - 0,61 W/m.K
P=90% - 0,66 W/m.K
(Tabulkové hodnoty)




