Cislo specifikace : 4-00479

T} Cement Hranice

TECENICKY LIST

UNILEP S 69

EAD 040083-00-0404 - Lepici a stérkova hmota na zateplovaci systém

Charakteristika

Jedna se o cementovou suchou lepici a stérkovou maltovou smés na zateplovaci systém. Unilep S 69 je
maltova smés pro lepeni a stérkovani fasddnich tepelng izolagnich desek (polystyrénu a mineralni viny).
Maltova smés je vhodnd pro pouziti k izolaci v exteriéru i interiéru. Neni vhodna na lepeni desek OSB.
Certifikat vyrobku byl vydan na zakladé zkousek provedenych dle EAD 040083-00-0404. Seznam viech
zkouSek veetn€ vysledkii je uveden na www.cement.cz/Unilep S 6Y9. Pro pouziti v konkrétnich
tepelnéizolacnich systémech je potfebné oveéfit vyrobek v celém rozsahu zkousek pozadovanych podle
EAD 040083-00-0404

Barva vyrobku: Seda

Technické parametry

Pevnost v tlaku CSN EN 1015-11 > 6,0 N/mm’
Pridrznost malty k podkladu (beton ) EAD 040083-00-0404 20,25 N/mm?
Ptidrznost malty k polystyrenu EAD 040083-00-0404 >0,08 N/mm?
Ptidrznost malty k minerélni viné EAD 040083-00-0404 >0,03 N/mm?
Ptidrznost malty k min. vIn& + 2 dny voda + 2 h suseni EAD 040083-00-0404 - 20,03 N/mm?
Pridrznost malty k min. vIn& + zmrazovani / rozmrazovani  EAD 040083-00-0404 20,03 N/mm?
Pridrznost malty k polystyrenu + 2 dny voda + 2 h sudeni EAD 040083-00-0404 >0,03 N/mm?
Pridrznost malty k polystyrenu + zmrazovani / rozmrazovani EAD 040083-00-0404 20,08 N/mm?
Nasdkavost po 24 h EAD 040083-00-0404 <0,5 kg/m?
Paropropustnost (ekvivalentni difizni tloustka) EAD 040083-00-0404 <0,5m
Zrnitost CSN EN 1015-1 01,0 mm
Slozeni

Lepici cementova malta se skldada z cementu, kameniva, vépence, pfisad a p¥imési, které zlepsuji uzitné a
zpracovatelské vlastnosti vyrobku.

Spotfeba lepici malty

Spotteba vody na 25 kg tmelu (1 pytel) 5,2 -6,3 litru
Spotteba lepici malty p#i lepeni - vyska zubu 8 mm cca 3,5 kg/m®
vyska zubu 10 mm cca 4.4 kg/m?
vyska zubu 12 mm cca 5,2 kg/m?

Pfiprava podkladu

Podklad musi byt pevny a nosny, dostate¢né vyzraly. bez vykvétil, zbaven 3piny, prachu, vapna, oleji, tukd,
vosk, zbytkti barvy a jinych materialt, které mohou sniZit pfilnavost a pidrznost smési k podkladu. Podklad
musi byt stejnomérné nasakavy a nesmi byt zmrzly.

Navod k pouziti

Lepici a stérkova cementova malta se rozmicha s vodou na homogenni kasi. Pouzivd se pitna voda nebo voda
dle normy EN 1008. Rozmichani se provadi ru¢nim elektrickym michadlem v plastové nadob& po dobu 4-5
minut. Smés se nechd 5 minut odlezet a poté op&t 30 sekund promichava. Dobu a zplisob michéani je nutno
dodrzet pro dosazeni optimdlnich vlastnosti lepici malty. Vzniklou kasi je moZno pouivat k lepeni po dobu
2-3 hodin.

Upozornéni

Teplota okoli, materidlu a podkladu na ktery se lepici malta z Unilepu S 29 nan4sf, musi byt p#i zpracovani a po dobu
tuhnuti min. 5 °C. Cerstvé aplikovany obklad chraiite zakrytim folii pfed mrazem, pfimym sluneénim zafenim a
destém. Prosévani Unilepu S 29 a dodate¢né pridavani dalsich komponent do maltové smési je nepiipustné!
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Provdadéni kontaktni izolace:

¢ NejdFive se ukotvi pfislusna soklova lista pomoci hmozdinek (3 ks/m).

* Polystyrénove, expandované-polystyrénové nebo mineralni fasadni izolaéni desky se kladou na vazbu, na
sraz, bez vypliiovani spar. Pro podkiady s nerovnosti vétsi jak £4 mm je nutno na izolant nanaset lepici tmel
ve vrstvé 2-3 cm po obvodé a v 6 mistech uvnit desky ve stejné vrstvé. Na podklad s nerovnosti mengi nez
4 mm se lepici tmel na izolant nanasi zubovou stérkou se zubem velikosti 10 mm.

* 24 hodin po nalepeni desek se osadi talifové hmozdinky. Mnozstvi a druh hmozdinek pouzitych na 1 m?
izolantu je nutno posoudit statikem. Hmozdinky se musi kotvit miniméalné 40 mm do nosné konstrukce
(obvykle se pouziva 2 ks hmozdinek na 1 m?, v narozi se mnoZzstvi hmozdinek zvysuje).

» Po pfipevnéni desek hmozdinkami se provede srovnani povrchu obrougenim izolantu.

Po obroudeni se miZe pfistoupit k vyztuZeni a zpevnén{ izolantu stérkovou hmotou s vloZzenou sklotextilni armovaci

miiZkou o vysoké gramazi. VyztuZend vrstva stérkové hmoty zajistuje preneseni tahovych sil vznikajicich pii

teplotnich zménach atd. Na desky izolantu se nanese zubovym hladitkem se zuby 10x10 mm

e st€rkova hmota, skrz kterou se vertikalng shora vtladi sklotextilni armovaci miizka. Mtizka se klade
s pfesahem min. 10 cm. V rozich a na Spaletach se vyztuz zesili dal3i vrstvou sklotextilni m¥izky a osadi se
rohové 1isty. Povrch stérky se zarovna a zahladi. Kone¢na tloustka vyztuzené stérkové hmoty je cca 4-5
mm.

Upozornéni

Teplota okoli, materidlu i zdi na kterou se lepici malta z Unilepu S 69 nanasi, musi byt pti zpracovani a po dobu

tuhnuti min. +5 °C. Cerstvé nanesenou stérkovou hmotu chratite zakrytim f6lii pfed mrazem, ptimym

slune¢nim zdfenim a destém. Prosévani Unilepu S 69 a dodate¢né pridavani dalsich komponent do smési je
nepfipustné!

Zpusob skladovani

Suchd maltové smés je doddvana v papirovych pytlich s vlozenou polyetylénovou f6lii. Pytle jsou uloZeny na EUR
palety, které jsou zabaleny do folie. Maltovou smés je nutno skladovat v suchém prostiedi. Zaru¢ni doba je 6
mésicl od data vyroby. Véha pytlii - 25 kg. Na paleté je 48 pytlii tj. 1,2 t zbozi.

Systém fizeni jakosti 1 ,
Cement Hranice, akciova spolecnost mé certifikovany systém fizeni jakosti dle CSN EN ISO 9001

Bezpecnost a hygiena prace, ekologie
viz. bezpe¢nostni list tohoto vyrobku, ktery je sou¢dsti dokumentace dodavky.

Bezpecnostni opatfeni pro ochranu osob
viz. bezpeénostni list tohoto vyrobku

Bezpecénostni opatfeni pro ochranu Zivotniho prostredi
viz. bezpe€nostni list tohoto vyrobku

Pokyny pro prvni pomoc :

V3eobecné: Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipad& pochybnosti uvédomit Iékafe a poskytnout mu informace
z bezpecnostniho listu.

Pfi nadychdni: Premistit postizeného na Cerstvy vzduch, pfi dechovych potiZich privolat lékafskou pomoc.

PFi styku s kii: Pokozku omyt Eistou vodou popt. i mydlem, podrazdéna mista po umyti odetfit vhodnym reparaénim
krémem, pfi alergické reakci zamezit dalsimu styku s ptipravkem a vyhledat lékate.

PFi zasaZent oci: Thned promyvat proudem ¢isté vody po dobu 15 min. pfi nasilim Siroce rozevienych viékach a
nasledné vyhledat 1ékafskou pomoc.

PFi pofiti: Vyplachnout Gsta vodou, dat vypit sklenici asi - 1/4 litru vody, nevyvolavat zvraceni, vyhledat Iékafskou
pomoc.

Dalsi udaje: Pripravek miize vyvolat alergickou reakci phi styku s kéizi. Pokud piznaky jakéhokoliv zasazeni (podrazdéni)
vyvolaného kontaktem s vyrobkem neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledejte lékatskou pomoc.

Dulezita upozornéni
Skladujte mimo dosah déti!

Likvidace odpadu

Pouzité papirové obaly vraftte do sbéren recyklovanych obalovych odpadii. Zneéisténé odpady - kéd odpadu
150110 ,Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek®. Nespotfebovany vyrobek smichejte s vodou, nechte
vytvrdnout a uloZte na povolenou skladku komunalnich odpadii na misto uréené obci. Vlastni pripravek -
kéd odpadu 101311 ,Odpady z jinych smésnych materiali®



Zavéredéna ustanoveni

Vesker¢ Gdaje jsou zpracovany podle plamych norem a zkudenosti z praxe a jsou zalozeny na nejnovéjsich technickych
poznatcich. Vyrobee si vyhrazuje pravo provést zmény zalozené na budoucich novych poznatcich a zmény odpovidajici

ptislusnym normam.

J ¥ Cement Hranice,
akciova spolecnost
Bélotinska 288
753 01 Hranice I - Mésto

Vypracoval: Ing. J. Janota - Vedouci kvality

Platnost tohoto technického listu je od 22.9.2022

www.unimalt.cz

e-mail: prodej@cement.cz
tel: 581 829 382
fax: 581 829 421
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